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前言

本标准代替HG／T 3523-1983《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》。
 本标准与HG／T 3523-1983相比，主要变化如下： ——增加了试片的种类； ——将附录A的内容编人
标准中。
 本标准由中国石油和化学工业协会提出。
 本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC／TC63／SC5)归口。
 本标准负责起草单位：中石化水处理药剂评定中心、天津化工研究设计院。
 本标准主要起草人：金栋、朱传俊、邵宏谦。
 本标准于1983年首次发布。
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内容概要

　　本标准代替HG／T 3523-1983《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件》。
　　本标准与HG／T 3523-1983相比，主要变化如下：　　——增加了试片的种类；　　——将附录A
的内容编入标准中。
　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。
　　本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会（SAC／TC63／SC5）归口。
　　本标准负责起草单位：中石化水处理药剂评定中心、天津化工研究设计院。
　　本标准主要起草人：金栋、朱传俊、邵宏谦。
　　本标准于l983年首次发布。
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章节摘录

插图：
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编辑推荐

《冷却水化学处理标准腐蚀试片技术条件(HG/T 3523-2008)》由化学工业出版社出版。
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