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内容概要

　　《金属固态相变原理》是材料科学与工程专业的基础理论课程教材，按照材料科学与工程专业的
教学大纲编写。
其内容分为金属固态相变基础、钢中奥氏体的形成、珠光体转变、马氏体相变、贝氏体相变、钢中的
回火转变和合金的脱溶沉淀与时效等部分，着重讲述金属材料在热处理过程中的基本原理和理论知识
。
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编辑推荐

　　《金属固态相变原理》既可作为材料科学与工程专业或相关专业本科生的专业基础课程的教材，
又可作为从事金属材料的研究、生产和使用的科研人员和工程技术人员的参考书。
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