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内容概要

本书包括了作者在国家自然科学基金、国家杰出青年科学基金和江西自然科学基金以及稀土同仁的国
家重点攻关项目资助下，多年从事风化壳淋积型稀土矿基础研究和生产实践取得的主要创新成果。
     本书分上下两篇共12章。
上篇主要论述了风化壳淋积型稀土矿的成因、稀土矿石性质、稀土在矿石中的赋存状态、稀土与黏土
矿物的关系、稀土在风化壳中的迁移富集与分馏及稀土配分的变化规律；下篇着重讨论了风化壳淋积
型稀土矿浸取稀土的三代浸取工艺的理论基础和生产实践、风化壳淋积型稀土矿的产品质量控制及绿
色浸取工艺的发展。
     本书可供从事稀土生产、设计、研究和管理的工程技术人员以及高等院校有关专业的师生阅读参考
。
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教授。
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