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内容概要

　　本书选取甘肃礼县，陕西陇县、宝鸡、凤翔地区出土的秦早期青铜器为研究对象，利用金相显微
镜、扫描电子显微镜、激光剥蚀等离子体质谱仪、多接收等离子体质谱仪、激光拉曼光谱仪等技术手
段，对其金相结构进行观察，测定其中的主量元素、微量元素、铅同位素组成以及物相结构，探讨了
秦早期青铜器的材质、制作技术、锈蚀情况及矿料来源。
研究结果为早期秦文化研究提供了新的资料和途径。

　　本书可供历史学、科技考古学以及相关专业人员阅读、参考。
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