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内容概要

近年来，半导体金属氧化物光催化反应技术的相关理论和应用研究已取得了显著进展，受到了越来越
广泛的关注。
《非均相光催化:有机合成、降解、设备及应用》是关于纳米光催化技术氧化-还原反应理论、催化剂
的设计及制备、相关设备及应用的一本专著，汇集了作者近年来在纳米光催化技术领域的一些主要研
究成果。
书中简要介绍了纳米半导体晶体结构和光催化基本原理，以光生氧化-还原态机理为主线，系统地阐述
了氧化钛光催化剂的设计和制备、光催化有机合成、光催化降解及反应器设计等方面的科学问题和技
术问题。
《非均相光催化:有机合成、降解、设备及应用》内容丰富、资料翔实，为光催化反应理论研究、二氧
化钛本质规律的揭示以及相关技术研究提供参考。

《非均相光催化:有机合成、降解、设备及应用》适于高等院校环境科学与工程、材料科学与工程、化
学化工等专业本科生和研究生学习，对相关领域的同行也有一定的参考意义。
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章节摘录

版权页：插图：2.1.1.1 金属（阳离子）掺杂金属离子掺杂可在半导体品格中引入缺陷位置或改变结晶
度，可成为电子或空穴的捕获阱而延长其寿命，从而影响电子一空穴对的复合。
一般认为，掺杂金属离子提高催化剂光催化效率的机理可以概括为以下几个方面：①可以形成光生电
子或光生空穴捕获中心。
价态高于+4价的金属离子形成光生电子捕获中心，价态低于斗4价的金属离子形成空穴捕获中心，从
而抑制光生电子一空穴的简单复合；②可以形成能量较小的光子能，激发掺杂能级上的电子和空穴，
提高光子的利用率；③掺杂造成品格缺陷，有利于形成更多的氧化中心。
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编辑推荐

《非均相光催化:有机合成、降解、设备及应用》由科学出版社出版。
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