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内容概要

　　《混凝土结构的裂缝与对策》共分16章，分别从混凝土结构的设计、施工、混凝土的配比、养生
及外部环境的影响和内部材料的劣化方面入手，全面解析了裂缝产生的原因和机理，同时通过大量的
工程实例和现场结构物的裂缝图片辅以说明，提出了裂缝的防治对策。
　　《混凝土结构的裂缝与对策》以全新的视角和新建理论体系，对混凝土的裂缝及其对策进行了详
细的阐述，体现了本书的实用性、科学性与先进性特色。
　　《混凝土结构的裂缝与对策》适合于广大建设工程的科研、设计及施工技术人员；对于高校土木
工程专业的师生来说，也是一本不可多得的专业参考书。
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