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内容概要

本书主要内容有：铸造工艺设计基本知识，包括铸造工艺设计的基本概念、铸造工艺方案的确定、铸
造工艺参数及砂芯、浇注系统等的设计和计算的基本知识和有关技术数据；灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨
铸铁、可锻铸铁、铸钢及非铁合金等典型铸件的工艺设计实例，实例涉及砂型铸造和特种铸造方法，
有大批量生产的汽车铸件、成批量生产的车床床身和单件小批量生产的铸钢件大齿轮等。
既有传统的计算设计方法，又有发动机缸体等铸造工艺的计算机仿真技术的应用。
本书内容丰富而实用，取材经典而新颖。
书中的实例都经过生产验证，工艺设计水平较高，内容详实而可靠，许多宝贵的设计经验可供同行借
鉴。
本书可供具有高中文化水平的广大铸造工作者学习，也可供材料工程、机械工程专业的高等院校及大
、中专院校师生参考。
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