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内容概要

　　《实用冲压工艺及模具设计》全面系统地介绍了冲压工艺及模具设计技术。
内容包括冲压变形的基本原理、冲裁、弯曲、拉深、其他冲压工艺、板料特种成形技术、冲压设备、
冲压常用材料、冲模CAD、冲压工艺设计等方面。
《实用冲压工艺及模具设计》以突出工艺分析和模具结构设计为重点，结构体系新颖，技术内容全面
；书中配有丰富的数据、图表及标准模架，实用性强，能开拓思路，概念清晰易懂，便于自学。
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编辑推荐

《实用冲压工艺及模具设计》主要可供从事冲压生产的工程技术人员、工人使用，也可作为相关专业
在校师生及研究人员的参考书和模具培训的教材。
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