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前言

　　随着我国建设事业的不断发展，建筑行业的各项技术也有了很大的进步，研制和开发了很多的新
材料、新设备、新工艺，国家建筑工程质量验收标准体系也得到了完善。
这些都对建筑业起到了很大的推动作用，同时也给建筑工程技术人员和建筑工人带来了严峻的挑战，
并提出了更高的要求。
　　目前，各种“大部头”建筑施工技术类书籍也都尽可能地做到了内容新颖、全面。
但是在建筑施工现场，更需要的是能直接解决一些重点、难点问题，能在确保建筑工程质量的前提下
，更好更快地完成建筑工程施工任务，易于学习、掌握、实际运用的施工技术、方法、手段和知识。
　　为此，北京土木建筑学会组织了这套“建筑工程现场施工系列丛书”，一大批来自于建筑施工现
场一线的工程技术人员，用亲身经历和实践经验，告诉您一项项实用的建筑技术、一个个施工技巧。
这些“技术”和“技巧”可能会轻松地解决您工作中的一些疑难问题，让您事半功倍，缩短工期，降
低工程造价，提高经济效益，也使工程质量得到更好的提高和保证。
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内容概要

本书是一本施工现场防水工程常见问题及预防，处理方法的总结，具有很强的针对性、实用性和便携
性。
　　本书主要内容包括：屋面卷材防水工程．屋面涂膜防水工程，刚性防水屋面工程，屋面防水工程
细部构造做法，地下工程防水，地下工程防水细部构造做法，厨房、厕浴问防水，建筑外墙防水，楼
地面防潮等。
本书几乎涵盖了防水工程所有常见的“疑难杂症”，非常适合建筑施工企业各级工程技术人员、建筑
行业工人培训机构学员，建筑相关专业大中专学生、刚进入建筑领域的人员等参考和使用。
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章节摘录

　　第1章 屋面卷材防水工程　　1.1 防水卷材机械固定和热熔焊接法　　防水卷材与其他防水材料一
样，要求有一定的不透水性和憎水性，要求有一定的厚度和抗老化性，以保证其使用的耐久性，同时
还要求有一定的弯折韧性和延性以及抗拉强度。
工程防水主要是靠排水和堵水两种方法来实现。
排水是通过坡向引导流水，堵水则靠防水材料的性能和施工方法来实现。
工程实践证明，机械固定和热熔焊接结合的做法是一种有效的防水施工方法。
　　PVC防水卷材是一种合成高分子化合物，由于采用机械固定，施工时要求基层有一定的强度。
用专用的长钉将卷材钉于基层上，长钉钉入有强度的基层5～10-cm深，以保证长钉在基层内有足够的
锚固力。
其卷材间的接缝和长钉所钉的部位采用热熔焊接法，将PVC防水卷材焊接在一起。
PVC防水卷材热熔后即可焊接。
目前，可焊卷材主要指像PVC这样的合成高分子化合物。
PVC防水卷材焊接方法有两种：热熔焊接法，即电热喷枪喷热风焊接；冷焊法，即四氢呋喃溶剂焊接
。
　　某工程的屋面施工时采用了幅宽4m的PVC防水卷材。
根据当地的气象资料、风荷载和长钉钉入基层5～10cm深的锚固力，计算卷材的固定间距为1.5 m。
按此间距用长钉将PVC防水卷材固定于基层结构上，卷材间热熔焊的搭接长度不少于5cm。
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