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内容概要

　　本书对低温用钢的使用环境、种类、物理化学性能、组织性能、焊接性、焊接材料、焊接工艺及
焊接接头性能进行了较为全面的介绍与论述。
内容包括：钢的强韧化、结构的断裂、低温用钢的种类和性能、低温用钢的金属学、低温用钢的焊接
性、低温用钢的焊接、低温用低合金钢的焊接工艺和接头性能、低温用高合金钢的焊接。
　　本书适合从事低温钢焊接的设计人员、科研人员、产品制造和维修的技术人员阅读，也可供高等
院校焊接专业师生参考。
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