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前言

材料是现代三大朝阳产业之一，金属材料广泛应用于机械、冶金、化工、石油、轻工、纺织、电子、
军工等领域，与科技进步、国民经济的腾飞密切相关。
为满足广大从事材料领域的工程技术人员、大专院校师生、科研技术人员的迫切需求，我们编写了本
词典。
本词典归纳总结了有关金属材料的词汇2186条。
全书内容分为3部分：第1部分按英文字母顺序排列；第2部分按汉语拼音顺序排列；第3部分按金属材
料的分类排列，而且每个词条均配有标准释义。
书后附有常用金属材料标准代号及名称，便于读者查阅。
本词典兼具英汉、汉英互查及金属材料专业知识的汇总学习功能。
本词典由郑州大学的刘胜新任主编。
参加编写的有孙玉福、苗晋琦、陈思坤、林青、卢广玺、吴振远、潘继民、王秀敏、翟震、刘鸣放、
高士廷、杨飒、李永刚、马明、马庆波、黄良杰、刘保民、胡中华、乔晓燕、陈静、张正武、冯俊华
、孙华为、王宇飞、赵丹、夏静、张冠宇、李立碑、杨娟、宋月鹏、张兵权、陈慧敏、邓晶、梁冬松
、张靓颖、陈永、李二兴、杜铁磊、隋方飞、徐丽娟、颜新奇、柳洪洁、丛康丽、肖树龙、黄坯坯、
赵靖宇、曹蕙、刘茜、李远、赵彬、杨胜衡、李杏瑞、秦亚伟、时爱菊。
汪大经、严有为、龙伟民、邬冠华、毕晓勤、张金凤对全书进行了详细审阅。
在本词典的编写过程中，参考了国内外同行的部分文献和大量相关标准。
另外，李龙辉、靳超、王梅雨、王青川、杨景凤、夏明、杨柳、赵仕超、于洋、苏建锋、李静、聂治
国、李亚松、静丰羽、高帅、卫东海、吴玫颖参加了资料收集和书稿整理工作，在此谨向有关人员表
示衷心的感谢！
由于编者水平有限，错误之处在所难免，敬请广大读者批评指正。
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内容概要

　　本书是一本金属材料统一词汇的工具书，共收集常用的金属材料词汇2186条，收录了有关金属材
料的性能、结构、制备、分析、检测等方面的内容，并兼具英汉、汉英互查功能。
　　本词典共分为3部分，第1、2部分为英汉、汉英金属材料词汇，第3部分为词汇和释义。
　　第3部分分为19章，分别为金属材料相关知识、铁及铁合金、铸铁及铸钢、结构钢、工具钢、不锈
钢及耐热钢、铝及铝合金、镁及镁合金、铜及铜合金、锌及锌合金、钛及钛合金、镍及镍合金、稀有
金属及其合金、贵金属及其合金、稀土金属及其合金、金属复合材料、粉末冶金、浆膜材料、金属材
料性能及工艺。
附录为常用金属材料标准代号及名称。
　　读者除了可以查询金属材料的词汇外，还可根据每个词汇的标准释义，进行金属材料领域专业知
识的汇总及学习。
本书可供从事金属材料工作的工程技术人员、大专院校师生、科研技术人员、翻译人员使用，并可作
为对外科学技术交流的工具书。
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章节摘录

插图：钢按主要质量等级可分为普通、优质和特殊质量三级，也可以按主要性能及使用特性分类。
钢主要采用转炉、电炉、炉外精炼、速铸、速轧、精整等生产工艺技术装备生产，通过不同热处理得
到所要求的力学性能、工艺制造性能、化学性能和物理性能。
钢是产量最大，品种规格最多，应用范围最广的金属材料，在能源开发、交通运输、石油化工、机械
电气以及国防军工、高新技术等方面有广泛用途。
040102普通质量钢base steel在生产过程中不需要特别控制质量的、供一般用途的钢。
这类钢大部分是低碳钢，规定磷、硫、氮含量上限和力学性能指标下限，对其他质量要求一般不作规
定。
普通质量钢包括普通质量非合金钢和普通质量低合金钢。
040103优质钢quality steel除普通质量钢和特殊质量钢以外的钢，在生产过程中需要特别控制质量和性能
，但又没有特殊质量钢那么严格。
优质钢包括优质非合金钢、优质低合金钢和优质合金钢。
040104特殊质量钢special quality steel在生产过程中需要特别严格控制质量和性能的钢，特别是要严格控
制硫、磷等杂质含量和钢的纯净度。
特殊质量钢包括特殊质量非合金钢、特殊质量低合金钢和特殊质量合金钢。
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编辑推荐

《英汉汉英金属材料词典》是英汉汉英专业技术系列词典。
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