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内容概要

　　机械工业出版社本书全面系统地介绍了激光制造的理论和技术。
其主要内容包括激光器系统、振镜式激光扫描技术及系统、激光快速成形制造技术及系统、激光焊技
术、激光焊接金刚石工具、激光弯曲成形技术、激光制备纳米颗粒、激光表面工程及其工业应用。
本书具有系统性、全面性、普遍性和新颖性，图文并茂，既有理论研究，也有实际应用，是一本对制
造领域的研究和实际生产极具实用价值的参考书。

　　本书可供激光制造领域的工程技术人员阅读，也可作为相关专业在校师
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