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内容概要

　　本书以材料的结构—性能
—应用为主线，系统地介绍了金属材料、高分子材料、复合材料等电线电缆行业使用较多的各种材料
。
以通俗简洁的语言深入浅出地介绍了结构及其使用环境和性能的关系，是一本综合性、应用性较强的
书籍。
全书共分5部分。
第一部分是金属材料，首先介绍了金属和合金的微观结构，然后阐述了金属宏观性能与微观结构的关
系以及影响因素，最后介绍了以铜铝为主等金属材料的性能、特点及应用。
第二部分是高分子材料，介绍了高分子的结构和高聚物聚集态结构，以及高分子复合材料结构；阐述
了高聚物电性能等宏观性能与微观结构的关系以及影响因素；分别介绍了电线电缆中常用的塑料和橡
胶的结构性能特点与应用；最后简单阐述了高分子合金的基本理论，并介绍了电线电缆中常用的共混
物和热塑性弹性体。
第三部分是复合材料，介绍玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维以及环氧树脂的制造、结构和性能。
第四部分是光纤光缆材料；第五部分是气体、液体电介质。

《电线电缆材料——结构性能应用》可供从事电线电缆制造的有关工程技术人员、管理人员和实际操
作人员阅读参考；也可供大中专院校相关专业作为教材使用。
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