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内容概要

本书介绍了工程水泥基复合材料的配制及力学性能，对以聚乙烯醇纤维为主的纤维品种、掺量，粉煤
灰掺合料，结构初始缺陷等对工程水泥基复合材料的性能影响进行了试验研究，同时通过大量工程实
例，介绍了该类型材料在裂缝修补中的应用方式及效果。

书中全面收集了相关的试验及工程图片，对书中介绍的各种原理和方法进行了形象的诠释。
本书可供广大从事高性能混凝土配制的研究人员，以及从事结构修复、加固的工程?员使用。
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