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内容概要

　本书(作者文恒武)围绕最新行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T
23—2011的内容展开，汇集了回弹法检测混凝土抗压强度相关领域的最新技术和最新研究成果，涵盖
了回弹法检测混凝土抗压强度应用技术的各个方面。
针对实际应用的需要，在对《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T
23—2011条文进行了深度阐述和解析的基础上，本书既阐明回弹法现场测试技术、数据分析技术、强
度推定技术，又论述回弹仪的构造、原理、检定方法及相关检测标准等内容；既是数十年来回弹法检
测混凝土抗压强度技术研究应用结果的总结，又是对现行最新的回弹法检测混凝土抗压强度相关测试
和检定标准的解释和说明；既继承了回弹法检测混凝土抗压强度技术最基本和最核心的研究成果，又
与时俱进，论述了当前最新的应用和发展。

　本书从回弹法基本原理、应用研究过程、回弹仪的计量检定、回弹法检测混凝土强度的影响因素、
回弹法测强曲线的建立、检测技术及数据处理、构件混凝土强度的计算、构件混凝土强度检测及计算
举例等方面进行了剖析和论述。
同时，本书对未列入规范、处于发展中的新技术和某些特殊条件下的检测问题的原理和方法也进行了
简要介绍；对工程应用中提出的大量疑难问题也作了简要释义，以供广大工程技术人员参考应用。

 本书既是《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ／T
23—2011的配套读本，又是回弹法检测混凝土抗压强度技术的工具书，可供设计、施工、监理、质量
监督和检测等单位工程技术人员及高校土建专业师生参考使用。
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编辑推荐

　　《回弹法检测混凝土抗压强度应用技术手册》的第一章和第二章全面地介绍了回弹法的基本原理
和应用研究过程；第三章和第四章介绍了回弹仪的标准状态，影响回弹仪标准状态的主要因素和回弹
仪的维护保养方法；对回弹仪检定进行了系统的论述；第五章从十个方面全面论述了影响回弹法检测
混凝土抗压强度的主要因素；第六章和第七章介绍了测强曲线的建立方法及实验数据的处理方法；第
八章和第九章介绍了构件混凝土强度的计算方法及应用举例；第十章为相关的国内外标准。
本书还对目前不同学术观点进行了介绍，可供参考。
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