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内容概要

《建筑经济施工与设计业务管理(第8版2013年全国一级注册建筑师考试培训辅导用书)》修订主要根据
最新发布的规范、规定以及最新考试内容所进行的调整，参考习题进行了重新修编，调整后本书更具
有针对性、全面性、实用性和权威性。
本书由丁士昭主编。
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章节摘录

版权页：   插图：   砌块应面平棱直，边缘的弯曲每米长度应小于5mm。
 砌块棱角脱落其深度不大于40mm，长度不大于边长的1／4，每块砌块至少有一个完整的条面。
 （二）砌筑砂浆 1.水泥（强制性条文） 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。
检验批应以同一家、同一编号为一批。
 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月（快硬硅酸盐水泥超月）时，应复查试验，并按
其结果使用。
 不同品种的水泥，不得混合使用。
 2.砂 砂浆用砂不得含有有害杂物，砂浆用砂的含泥量应满足下列要求：对水泥砂浆和强度等级不小
于M5的水泥混合砂浆，不应超过5％；对强度等级小于M5的水泥混合砂浆，不应超过10％； 人工砂、
山砂及特细砂，应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。
 配置水泥石灰时，严禁采用脱水硬化的石灰膏。
（强制性条文） 消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。
 砌筑砂浆应通过试配确定配合比。
当砌筑砂浆的组成材料有变更时，其配合比应重新确定。
 施工中采用水泥砂浆代替水泥混合砂浆时，应重新确定砂浆强度等级。
 凡在砂浆中掺人有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。
有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。
 砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计算。
 砌体砂浆应采用机械拌制，自投料完算起，搅拌时间应满足：①水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少
于2min；②水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于3min；③掺用有机塑化剂的砂浆，应为3
～5min。
 砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高温度超过30℃时，应在拌成后2h内
使用完毕。
 砌筑砂浆试块强度验收时，其强度合格标准必须符合以下规定：同一验收批砂浆试块抗压强度平均值
必须大于或等于设计强度等级值的1.10倍；同～验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于
或等于设计强度等级值的85％。
 二、砌体工程施工 砌体工程包括砖砌体工程、混凝土小型空心砌块砌体工程、石砌体工程、配筋砌
体工程、填充墙砌体工程等。
 （一）砖砌体工程 1.砌砖工艺 抄平放线：砌墙前应在基础防潮层或楼面上定出各层标高，并用水泥砂
浆找平，使各段砖墙底部标高符合设计要求；在底层，以龙门板上轴线定位钉为标志拉上线。
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