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内容概要

内 容 简 介
本手册主要介绍中、小型工业和民用建筑施工常用数据、施
工操作要点、质量要求以及常用机具、材料和定额等。
内容简明、
扼要、实用、具体。

本书供建筑工人和建筑施工技术人员参考用。
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52.混凝土配合比计算实例
53.零星碎石混凝土配合比参考表
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24.冷沥青胶的配制和使用方法
25.冷玛帝脂（沥青胶）配合比参考表
26.每m2防水层主要材料耗用量
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