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内容概要

姬永生编著的《钢筋混凝土的全寿命过程与预计》根据作者十余年来从事混凝土结构耐久性、尤其是
混凝土内钢筋锈蚀行为的研究成果，并参阅国内外文献写成，试图对钢筋混凝土全寿命过程及预计的
研究现状及其有待深入探讨的问题作一个全面阐述。
书中重点论述了硅酸盐水泥基混凝土的材料特征、混凝土碳化、氯离子在混凝土内的传输、混凝土内
钢筋的锈胀发展、混凝土内钢筋锈蚀速率的时变预计模型、加速试验方法对钢筋混凝土退化过程的影
响等内容。

《钢筋混凝土的全寿命过程与预计》可供土木工程专业领域的科学研究人员、工程技术人员以及研究
生、本科生参考使用。
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