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内容概要

本书以工程结构的工作体系为线索，重点论述混凝土中钢筋的锈蚀原理与特征、锈蚀钢筋力学性能退
化规律及概率强度预计模型、锈蚀钢筋黏结性能退化规律及预计模型、锈蚀混凝土构件的结构性能退
化规律、锈蚀混凝土构件承载力评估与设计方法等内容。
本书是作者近年来从事混凝土结构耐久性、尤其是其中钢筋锈蚀行为以及锈蚀结构抗力衰变规律与模
型等问题的研究工作总结。

 本书可供土木工程专业领域的科学研究人员、工程技术人员及研究生、本科生参考使用。
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