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内容概要

本书共分四篇，第一篇地质学部分，包括：地球与地质作用、矿物与岩石、地层与地质构造、地下水
和常见的不良地质现象；第二篇土质学部分，包括：土的组成、土的工程性质、土的分类及特殊土的
简介；第三篇筑路材料部分，包括：砂石材料、石灰与水泥、水泥混凝土与砂浆、沥青原材料、沥青
混合材料、钢材与木材；第四篇试验部分，包括：土工试验、砂石材料试验、天然石料试验、石灰与
水泥试验、水泥混凝土与建筑砂浆试验，沥青原材料试验、沥青混合材料试验，金属材料试验。
共39个试验。
    本书是全国交通中等职业技术(技工)学校公路(高等级公路)养护专业用教材，也可供广大公路干部职
工岗位培训、公路技术工人等级培训使用或相关专业人员学习参考。
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