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内容概要

本书是一本关于高等级公路水泥混凝土路面大型滑模机械施工工艺技术方面的专著。
全书共分综述、滑模摊铺机械及系统配套、摊铺准备工作、原材料及技术要求、振动粘度研究和应用
、滑模混凝土配合比设计、滑模施工、路面抗滑、养生和接缝技术、桥面滑模边继铺装技术、特殊气
候下的滑模施工、特殊问题的处置、质量控制、经济效益分析13章。
    本书可作为我国高速公路水泥混凝土路面滑模施工技术人员的培训教材，同时可供大专院校相关专
业师生学习参考。
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