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内容概要

本书详细介绍了国内近年来在公路沥青路面养护工程中普遍应用的新技术，包括用乳化沥青常温混合
料、低温混合料修补坑槽；用乳化沥青稀浆封层、慢裂快凝稀浆封层、改性乳化沥青路面裂缝；用玻
璃纤维格栅、玻璃纤维布、土工布防治路面裂缝；用改性沥青混合料、橡胶粉沥青混合料、SMA混合
料中修罩面及沥青路面旧料再生技术、除雪技术等。
    本书可供公路工程与养护技术人员、管理人员、养护员工以及有关大专院校师生学习参考。
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