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内容概要

全书共三篇十二章，阐述了混凝土全过程的质量管理。
在详细介绍原材料质量控制、配制强度及耐久性控制、生产全过程质量控制的基础上，重点介绍了混
凝土质量检验评定的方法、标准，包括强度的合格性检验，超声波检验混凝土性能，电磁感应法测定
钢筋位置和保护层厚度，预制构件检验与评定，结构及构件非破损检验等。
同时，还对混凝土的内外部质量缺限产生的原因、防治及修补措施作了介绍。
    本书从实用角度出发，内容丰富，文字流畅，通俗易懂，图文并茂，是混凝土质量管理实用工具书
。
可供建筑、建材企业的管理人员、工程技术人员和生产工人阅读使用，亦可供有关质量技术监督部门
、科研院所和大中专院校师生参考。
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