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内容概要

本书为一本关于高性能沥青路面(supeIpave)技术的入门教科书，原书由关联邦公路管理局(FI-IWA)和
美国沥青协会编写。
全书共分十章，分别叙述了Superpave技术的发展历史、推广活动以及SupeIpave技术内容。
superpave技术内容包括：胶结料、集料、混合料试验方法和规范，混合料设计和性能试验与施工。
同时编译者加入了AASHTO有关Superpave技术的规范和试验一览表，是一本参考价值极强的国外读本
。
 、 。
    本书适用于从事沥青路面工程设计、管理、施工、养护的技术与管理人员及大专院校相关专业师生
学习参考。
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