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内容概要

　　本书由美国沥青再生协会编著。
该书全面阐述了沥青路面再生技术，包括再生方案和工程评价，热再生混合料设计、热再生施工与质
量评定；铣刨施工与质量评定，全厚度再生混合料设计、全厚度再生施工与质量评定；冷再生混合料
设计、冷再生施工与质量评定。
该书的特点是紧贴实际，着重介绍实用技术，有工程分析、再生规范、施工工艺及质量检测，具有很
强的操作性和实用性。
　　本书可供我国公路设计和施工技术人员以及科研人员参考使用，也可供相关专业高校师生学习。
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