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内容概要

本书以河北省邯长高速公路项目科研成果和施工经验为依托，融合其他高速公路施工经验，系统地阐
述了高速公路路基、大中桥涵、沥青稳定碎石和级配碎石等基层、沥青混凝土面层、交通安全设施、
沿线环境保护和生态恢复等施工经验和质量控制技术；书中特别详细地论述了湿陷性黄土路基、粉煤
灰路基、沥青稳定碎石、山区边坡植物防护科研成果和施工方法，并用实际检测成果证实所采用的质
量控制技术是成功的。
书中内容全部来源于工程实践，内容丰富、适用性强，密切联系实际，可供从事公路施工、建设管理
的技术人员借鉴和参考。
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