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内容概要

　　《中等职业教育国家规划教材：道路材料试验（公路与桥梁专业）（第2版）》是中等职业教育
国家规划教材，主要讲述了道路工程用各种建筑材料的技术性质、组成设计以及常规的试验方法。
内容包括筑路用土，砂石材抖、石灰和水泥，普通水泥混凝土，稳定土和建筑砂浆，沥青材料，沥青
混合料，建筑钢材和木材，并介绍了发展中的材料与应用。
　　《中等职业教育国家规划教材：道路材料试验（公路与桥梁专业）（第2版）》作为中等职业学
校公路与桥梁专业教学用书，也可供继续教育及职业培训使用，或作为公路工程技术人员的学习参考
书。
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