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内容概要

本手册共分三篇，系统介绍了国内外沥青路面和水泥混凝土路面施工技术方面的最新成果和经验。
第一篇为路面工程施工组织，内容包括原始资料调查，施工方法，工程进度，资源调配计划，实施性
施工组织示例；第二篇为沥青路面施工技术，内容包括材料，沥青路面表面处治与贯入式路面，透层
、封层、黏层的施工，普通密级配沥青混合料的摊铺与压实，沥青玛蹄脂碎石混合料路面的施工，多
碎石沥青混合料路面施工，开级配沥青混凝土路面的施工，Superpave混合料路面的施工，沥青再生的
施工方法，其他沥青混凝土面层铺筑，沥青路面施工质量控制，沥青路面工程质量检验评定；第三篇
为水泥混凝土路面施工技术，内容包括普通水泥混凝土面层材料，面层混凝土摊铺机施工，面层混凝
土三辊轴机组与小型机具施工，配筋混凝土面层施工，复合式路面施工，施工质量管理与验收。
    本书可供公路工程技术与管理人员使用，也可供公路工程专业在校师生学习参考。
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章节摘录

　　第一章 概述　　一、公路施工组织设计的阶段和内容　　在公路工程施工过程中，根据各阶段的
工程内容，施工组织设计按以下几个阶段进行。
　　1、施工组织计划　　设计阶段编制的施工组织计划的内容主要是：制订公路施工的轮廓计划，
初步拟订施工方案、施工程序及施工时间（工期）。
它是由工程设计者编制，是编制施工图预算和招标底的依据。
　　2、指导性施工组织设计　　施工单位在以参加工程项目的投标时，根据工程招标文件要求，结
合企业的具本情况，编制施工组织设计。
中标后，在工程正式开始之前，施工单位还要重新进行审查、修订或重新编制施工组织设计。
这个阶段的施工组织设计称为指导性施工组织设计。
　　指导性施工组织设计是施工单位在深入了解和研究设计文件，以及调查，复核了现场情况之后着
手编制的。
它不但要在设计中拟订的施工方法付诸实施的具体措施，还要深入研究加以改进甚至变更，并对设计
中没有规定的施工方法进行落实。
施工所需要的劳动力数量及进场、退场时间；所需要的材料的品种、规格、数量及分期供应计划；工
地运输组织工作；附属企业、加工厂的设置、预制厂布置，工地临时房屋的规划，工地供水、供电的
计划、施工场地平面布置，以及降低成本措施、施工财务计划等，都要通过施工组织设计来反映。
　　⋯⋯

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<公路施工手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 5


