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内容概要

　　《道路用乳化沥青的生产与应用》系统介绍了道路用乳化沥青的相关内容，主要包括：道路用乳
化沥青的乳化原理和乳化剂、检验标准及检验方法、沥青乳化生产工艺和设备、乳化沥青混合料路面
、乳化沥青表面处治与封层路面、乳化沥青贯入式路面、乳化沥青冷再生路面、透层与黏层、乳化沥
青稀浆封层、微表处、其他乳化沥青铺装工程、乳化沥青稀浆封层摊铺机等。
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编辑推荐

虎增福主编的《道路用乳化沥青的生产与应用》一书力求全面、完整地总结我国30余年研究开发乳化
沥青技术的过程、重大事件和获得的成绩等，介绍国际道路用乳化沥青技术科学发展前沿，并尽量吸
收国内外道路用乳化沥青和改性乳化沥青最新的研究成果，比较系统总结了道路用乳化沥青各种施工
技术的规范标准、材料要求、试验方法、质量要求以及施工方法和施工设备等，力求使读者对道路用
乳化沥青技术有个较全面和系统的了解。
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