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内容概要

内 容 简 介
本书系统全面地阐述了天然宝玉石的宝石学特征，重点叙述了40余种常见宝玉石的物理性质、晶体结
构、
化学成分及鉴定方法；同时介绍了天然宝石的人工优化方法及其鉴别特征、合成宝石和人造宝石的生
产原理、
方法及其鉴定；探讨了宝石的款式设计、加工及其与宝石物理性质的关系；介绍了常规宝石鉴定仪器
的结构和
使用方法，并结合宝石学最新发展，介绍了几种大型仪器（如红外光谱仪和拉曼光谱仪等）的原理、
结构及其在
宝石鉴定和宝石学研究中的应用。

全书层次分明，概念清晰，语言流畅，内容充实，可做为从事宝石鉴定的专业技术人员、大专院校宝
石专业
的师生、宝石科研工作者和宝石贸易界人士学习的教材，也可用做常备的工具书。
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