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内容概要

本书介绍了常见的、产品上使用的普通与高精度的标志设计及加工；介绍以冲压、塑压、雕刻、铸造
、氧化、油漆、电镀、网印等多种加工方法获得标志的方法。
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编辑推荐

本书是作者30多年的工作经验、研究试验糅合的成果，介绍了常见的、产品上使用的普通与高精度的
标志设计及加工工艺，可供从事腐蚀防护、表面处理、油漆电镀、标志加工的设计人员、工程技术人
员及工人参考。
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