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内容概要

　　《应变片与传感器技术丛书：金属箔式应变片制作工艺原理》系统而详细地介绍有关金属箔式应
变片的设计原理、制作工艺等方面的基础知识和基本实践。
全书共分7章，包括序言、电阻应变片及其应变传递机理、金属箔式应变片的构成材料、金属箔式应
变片制版技术、箔式应变片的光刻（图形转印）工艺技术、应变片制造中的沾污控制、电阻应变片的
工作特性及精度等级评定。
　　《应变片与传感器技术丛书：金属箔式应变片制作工艺原理》可作为从事金属箔式应变片、电阻
应变式传感器研究、制造及生产的技术人员，从事工程结构或部件试验的应变测量的工程技术人员及
大专院校相关专业师生的参考用书。
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章节摘录

版权页：插图：（2）零点温漂补偿电阻Rt。
它是为了补偿传感器受温度变化的影响，而引起传感器的虚假输出。
该补偿电阻材料，一般采用镍、铜或镍铁合金（BaLco）等，而目前，常用的是纯镍箔（或丝）。
（3）弹性模量补偿电阻RE。
传感器的弹性体材料当承受温度变化时，其弹性模量随着温度也发生变化，从而使其在同一额定载荷
时，其输出也发生变化。
，因此，若使传感器的弹性体材料的弹性模量，随温度变化引起的桥路输出的变化与弹模电阻随温度
变化引起的桥路输出的变化相匹配，从而实现补偿。
则传感器在温度变化时，其额定输出也将不发生变化。
（4）灵敏度调整电阻Rs。
在传感器生产中，为了保证各个传感器在额定载荷下，具有相同的灵敏度，从而保证传感器实用中实
现互换。
但是，在实际生产中，各个传感器的灵敏度都会有差别。
为了保证传感器灵敏度的一致性，在桥路中接入灵敏度调整电阻，从而使每个传感器具有一致的灵敏
度。
灵敏度调整电阻元件。
一般采用电阻温度系数小的康铜材料。
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编辑推荐

《金属箔式应变片制作工艺原理》长期以来，国内外没有系统介绍有关箔式应变片制作工艺方面的专
著。
尹福炎编著的《金属箔式应变片制作工艺原理》根据国内外相关文献资料，系统而详细地介绍有关金
属箔式应变片的设计原理、制作工艺等方面的基础知识和基本实践。
《金属箔式应变片制作工艺原理》既对以往工艺技术作一个简单总结，又为今后箔式应变片制作技术
的创新开拓提供一定的理论基础，因而可以认为它既是工程技术人员入门的向导，又是深造的阶梯。
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