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内容概要

本书主要讲述了注射成型中制品容易产生的缺陷、加工中容易出现的故障及其解决方法，并对注射成
型的工艺条件进行了详述。
按照这种形式，全书共分为7章，分别是绪论、注塑机的结构组成、注塑制品用成型模具、塑料注射
成型工艺、塑料制品性能的检测试验、注塑机的使用与维护保养、注塑机主要零部件的维护保养与维
修。
全书结构紧密、内容详尽、适用面广。
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