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内容概要

　　《混凝土配制实用技术手册》比较详细系统地介绍了多种混凝土的材料组成和要求、配合比设计
的方法步骤及配制混凝土的参考配合比；同时，在编写过程中参考了大量的有关资料，按照国家现行
的标准、规范、规定和规程进行编写，不仅涵盖面比较广、内容先进丰富，而且具有很强的工程实用
性，是一部供混凝土配合比设计和施工的应用性工具书。
　　《混凝土配制实用技术手册》可以供建筑、土木工程、水利等领域从事科研、设计、施工、监理
、质监、造价等专业的技术人员、科研人员和管理人员参考，也可供高等院校相关专业师生参阅。
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章节摘录

　　第一章　普通混凝土：　　普通混凝土也称为普通水泥混凝土或水泥混凝土，这种混凝土是由胶
凝材料（水泥）、水、粗骨料、细骨料和适宜的外加剂按适当比例配合，经人工或机械拌制而成的拌
和物，经一定时间硬化而成的人造石材。
为了改善普通混凝土的某些性能，还常常在混凝土中掺入适量的外加剂和掺和料。
　　普通混凝土具有很多的优异性能，广泛地应用于建筑工程、水利水电工程、道路桥梁工程、地下
工程、国防工程、港口工程等，是当代最重要的建筑材料之一，也是世界上用量最大的人工建筑材料
。
　　第一节 普通混凝土的材料组成：　　普通混凝土是由水泥、砂子、石子和水按适当比例配合，经
过混合、拌制而成的混合材料。
在普通混凝土中，砂子和石子统称为骨料，主要起着骨架的作用，一般不参与水泥与水的化学反应；
水泥与水混合形成水泥浆，水泥浆包裹在骨料的表面并填充其空隙。
在混凝土硬化前，水泥浆主要起润滑作用，赋予混凝土拌和物一定的流动性，以便于混凝土浇筑、振
捣施工；水泥浆硬化后主要起胶结作用，将砂、石骨料胶结成为一个坚硬　　的整体。
　　普通混凝土的技术性能在很大程度上是由原材料及其相对含量决定的，另外也与施工环境条件、
施工工艺等有关。
因此，要确保普通混凝土的质量，必须了解组成混凝土原材料的性质和质量要求。
　　一、水泥：　　水泥是普通水泥混凝土中价格最贵、影响质量和性能的关键性材料，它不仅直接
影响普通混凝土的强度和耐久性，而且还影响工程的经济性。
因此，在普通水泥混凝土中主要是合理选择水泥品种和强度等级。
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