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内容概要

　　《聚丙烯手册(原著第2版)》从产品、技术和市场的角度出发，主要介绍了聚丙烯的聚合、结构、
形态，所用的催化剂、助剂、典型的聚丙烯复合材料及其新品种；聚丙烯生产过程和典型的加工工艺
，以及在此过程中一些相关的规定和认证；聚丙烯目前全球的供需状况和未来的发展趋势等内容。
 《聚丙烯手册(原著第2版)》为原著第二版，对原著第一版的部分章节进行了修订，涵盖了过去十年
中聚丙烯工业的最新发展，是聚烯烃领域中理论意义和使用价值都很高的一本专著。
聚丙烯手册(原著第2版)》适用于石油化工及高分子材料领域的工程技术人员以及相关专业院校的师生
阅读参考。
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章节摘录

　　第一章　引言　　1.3 历史　　1.3.1 Ziegler 和 Natta之前　　聚丙烯的早期历史没有讨论聚丙烯的
结晶和生产聚丙烯催化剂，这些概念引起人们思考立体定向聚合的问题。
1950年以前，科学家们依然致力于聚合物的特性研究，很少考虑立体定向聚合的潜在用途。
立体定向聚合发现后，大多数人不相信或持怀疑态度，这也使得Ziegler 和 Natta的辉煌发现更富有戏曲
性。
早期有关立构规整性的现象都被忽略或误解。
　　为了充分其困难程度，有必要对聚合物科学的发进行回顾。
直到20世纪20年代，聚合物的高分子量及其链结构才被人们认识到，这些概念也曾遇到很大的挑战。
在20世界30年代，大量的塑料产品达到了商业化水平：聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、低
密度聚乙烯和尼龙。
随之，测试手段得到了很大的改进，但与现代标准相比，它们仍然显得简单，存在许多不准确性。
1935年，法拉第协会会议上，Fawcett提出化学公司（ICI）可产生聚乙烯，Staudinger主为这十分可笑，
因为他认为不能聚合。
然而，在1939年ICI开始了聚乙烯的商业化生产。
　　⋯⋯
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