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内容概要

本书对桥梁的腐蚀环境和特点等进行了简明介绍，详细介绍了防腐蚀涂料、涂装系境设计、钢桥及混
凝土桥梁的防护、施工、处理及维修保养等内容，包括我国桥梁建设的新成就，防腐蚀设计新的规范
要求，以及很多新建桥梁的工程案例和工艺技术方面的内容。
最后介绍了桥梁涂装质量控制和安全方面的内容。
    本书可供土木工程设计、施工和管理技术人员，防腐蚀科技人员阅读、参考。
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章节摘录

　　第1章　桥梁的腐蚀与涂装防护　　桥梁是人类杰出的建筑之一，是宝贵的空间艺术品。
　　19世纪70年代出现钢材，90年代以后开始大量建造钢桥。
钢铁的高强度和稳定的性能，韧性好而且适合于工厂化批量生产，使得钢铁成了最佳建筑用结构材料
。
钢铁技术的发展，促进了人类历史上建筑技术的变革。
由于科技的发展及钢材品质的进步，钢结构的重要性被先进国家所肯定，桥梁也与其他重要工程一样
，开始采用钢结构。
但是钢铁最大的问题是它的腐蚀性，如何防止钢铁桥梁的腐蚀，有效地保护桥梁构件，延长使用期，
是桥梁建造中要考虑的头等大事之一。
　　钢筋混凝土也是现代最重要的建筑材料之一，广泛用于大坝、地板、贮槽等。
高强度预应力混凝土结构被广泛应用于现代桥梁的桥塔建造，以及许多刚构连续桥梁方面。
坚硬的混凝土本身也是耐腐蚀的材料，经常用于钢结构的保护，但是混凝土也有反应性，比如说在酸
性环境中，在海洋环境中，所以它的表面也需要涂料的保护。
　　1.1　桥梁建筑的形式　　桥梁可以分为铁路桥和公路桥，根据需要，铁路桥和公路桥可以两桥合
一，典型的如我国早期建设的南京长江大桥和武汉长江大桥，以及澳大利亚的悉尼港湾大桥。
在桥面结构上，铁路桥以桁架梁为主，公路桥现在的发展以箱形梁为主。
　　现代化的桥梁建设，主要有斜拉桥、悬索桥、拱桥、PC连续刚构桥等建造形式。
下面分别回顾一下这几类桥梁的建设历史，同时了解一下这些桥梁的结构形态，这对如何进行防腐蚀
设计有着很大的帮助。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<桥梁涂装工程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


