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内容概要

轴承是十分重要的机械基础元件，滚动轴承因为其自身的强大优势已成为世界上通用性最广的标准机
械基础件。
本书面向滚动轴承相关行业人员，概述了必要的防锈知识，详细介绍防锈包装工艺及防锈包装管理要
点，包括轴承工序间防锈、防锈包装前处理、润滑脂和封存防锈及包装材料，清洁度等内容。
本书介绍中与各种国家标准和国际标准结合，并列举大量实际技术资料，实用性强。
    本书适合机械制造、包装及储运的技术人员、操作人员参考阅读，也可作为大专院校相关专业师生
的教学用书。
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