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内容概要

《高分子材料手册》是反映当代高分子科学和高分子材料发展水平的大型专业工具书。
内容包括：高分子材料概论、塑料工程、有机纤维、橡胶工程、高分子胶粘剂、功能高分子和皮革材
料。
本书的取材和编写以“系统、全面、新颖、实用、方便”为特点，整体结构上既立足全局，又突出重
点。
以高分子材料品种为基础，以加工成形和改性为线索，以获得优质产品或某些特定性能为目标，给予
了全面系统的总结。
本书完整地反映了高分子材料工程领域的现状和所取得的成就，具有很好的科学性、先进性和实用性
。
     本书主要供从事高分子材料科学研究和高分子工程（塑料工业、橡胶工业、涂料工业、胶粘剂工业
、皮革制造业等等）技术人员查阅使用，也可供高等院校材料专业师生参考之用。
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章节摘录

　　第1篇　概论　　1　发展历程　　1838年，A．Parker制备出了第一种称为硝酸纤维素的人造塑料
，并在1862年伦敦的国际展览会上展出。
1840年，Goodyear和Hancock开发天然橡胶的硫化技术，达到了消除橡胶的黏性增加弹性的目的，从而
使得天然橡胶性能发生改变并得到了广泛的应用。
1851年，硬质橡胶实现商品化。
　　1870年，美国人J．Hyaa在高温高压下制备了低硝酸含量俗称为赛璐珞的硝酸纤维素。
这是第一种具有商业价值的塑料，也是在1907年Bakeland开发出酚醛塑料前唯一的商品塑料。
而由苯酚和甲醛反应制得酚醛塑料则是最古老真正意义上的合成塑料。
　　1922年，H．Staudinger提出：所有的塑料、橡胶和纤维素一类的材料都是聚合物或称大分子，从
而动摇了传统胶体理论的基础。
在19世纪对大多数研究者而言，分子量超过10000 9／mol的物质似乎是难以想象的，他们把这类物质
同由小分子稳定悬浮液构成的胶体系统视为同一物质。
Staudinger否定了这些物质是有机胶体的观点，并假设那些称为聚合物的高分子量物质是由共价键形成
的真实大分子，同时在其大分子理论中阐明聚合物由长链构成，链中单体（或结构单元）通过共价键
彼此连接。
较高的分子量和大分子长链特征决定了聚合物独特的性能。
尽管一开始他的假设并不为大多数科学家所认可，但最终这种解释得到了合理的实验证实，为工业化
学家们的工作提供了有力的指导，从而使得聚合物的种类迅锰地增长。
直到这时，塑料、橡胶和相似的天然材料的本质才被人们所认识。
为此，1953年，Saudinger获得了诺贝尔化学奖。
现在人们都已非常清楚：塑料以及橡胶、纤维素、DNA等很多物质都是大分子。
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