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内容概要

　　《材料化学创新实验》跟踪当今新材料领域的研究与发展前沿，针对材料化学学科学生培养计划
中突出知识、能力、素质三者协调发展，以为社会培养厚基础、强能力、宽适应的创新性人才为目标
。
《材料化学创新实验》主要内容涉及多种功能高分子材料、纳米复合材料、无机功能材料的制备及表
征，涵盖了导电高分子材料、生物医用高分子材料、高分子自组装材料、液晶材料、纳米材料、磁性
材料、陶瓷纳米管材料、复合陶瓷材料等。
为了方便材料化学及相关领域的研究生、大学生的学习，《材料化学创新实验》还将常规仪器的使用
、高分子端基常规的化学分析、涂膜性能的常规测试方法等列入附录中。
 　　《材料化学创新实验》可作为高等院校材料化学及相关专业本科生的实验教材，也可供材料学科
领域的教师、科研或管理人员、新材料开发及技术应用人员参考使用。
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