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前言

　　聚合物水泥防水涂料又称JS复合防水涂料，是以丙烯酸酯、乙烯?乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥
为主要原料，加入填料及其他添加剂配制而成的一类双组分水性建筑防水涂料，可根据工程部位的不
同要求调节其柔韧性和强度，故其问世以来得到了迅速的发展和广泛的应用。
　　笔者从事此类产品的研制开发已有十余年，于2003年编著出版了《聚合物水泥防水涂料》一书，
由化学工业出版社出版后，深受广大读者的欢迎。
随着科学技术的发展，此类产品已得到了新的发展，开发出了纤维增强型聚合物水泥防水涂料、反应
型聚合物水泥防水涂料等一系列新产品，在原材料方面，就乳液的改性、提高产品的耐水性、低温柔
性等方面亦有了新的发展。
随着人们对环境保护认识的提高，对此类产品亦提出了环保方面的新要求，其产品现已发布
了GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》国家标准。
为此，笔者依据自己近年来在此领域研究所获得的新收获，在第一版的基础上，进行了修改再版，以
适应新的要求。
　　本次修改主要体现在以下几个方面：　　1依据新标准对产品的类型进行了重新分类，并提出了
产品新的技术要求；　　2增加了新的原材料种类，如纤维增强材料，删除了一些不符合环保要求的
原材料；　　3详细介绍了该类产品所采用乳液的生产技术；　　4增添了该类产品的配方举例，尤其
是介绍了一些新开发品种的配方实例；　　5依据新标准介绍了该类产品的技术要求以及产品中有害
物质含量的测定方法；　　6依据近年来发布的工程技术规范，介绍了聚合物水泥防水涂料新的涂膜
防水设计和施工技术；　　7更新了有关原材料和产品的相关信息。
　　在本书的编写过程中，参考和采用了许多学者的著作、论文、工具书、标准资料，并得到了许多
单位和同仁的支持与帮助，在此对有关作者致以诚挚的谢意，并衷心希望继续得到各位同仁广泛的帮
助和指正。
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内容概要

　　《聚合物水泥防水涂料（第2版）》在第一版基础上，根据该产品最新发布的标准（GB/T 23445
—2009）,结合其发展的现状和成果，进行了修订。
全书内容全面翔实，对聚合物水泥（JS）防水涂料的概念、分类、性能和环保要求、成膜机理、防水
原理、应用范围以及原材料的组成、配方设计、生产工艺、产品检测、聚合物水泥涂膜防水工程的设
计与施工作了全面、详尽的介绍。
 　　《聚合物水泥防水涂料（第2版）》可供从事建筑防水涂料产品开发、设计应用等方面的技术人
员、聚合物水泥防水涂料的生产和施工人员阅读参考。
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章节摘录

　　触变性对涂料是有不少好处的。
首先，它可以完全防止颜料的沉淀，因而具有触变性的涂料可减少在使用前为使颜料分布均匀而施加
的搅拌；其次由于触变性涂料在低剪切速率下的梳动性较小，因而它可以施工成较厚的湿涂膜；此外
，有触变性的涂料即使涂在垂直面上也不容易发生流挂和流淌现象。
　　（3）黏度的控制和测量将增稠剂加人涂料中以控制涂料的黏度时，常常会或多或少地使涂料具
有触变性，但是乳胶漆中常用的纤维素增厚剂则是一个例外，它们只会增加乳胶漆的假塑性而不会使
之具有真正的触变性。
某些涂料是不希望具有触变性的，例如高光泽的面漆需要有尽可能好的流平性，而具有触变性的涂料
的流平性很少有像非触变性涂料的那样好，因此这类涂料基本上都不加触变剂或增厚剂。
它们的黏度是通过选择基料和调整涂料配方中总的固体含量来控制的。
　　使溶剂型涂料具有触变性的主要方法是在配方中加入胺改性膨润土和氢化蓖麻油之类的触变剂；
在醇酸树脂制造过程中加入适量特殊的聚酰胺树脂，亦能得到触变性的胶冻状醇酸树脂。
这种触变性的醇酸树脂也可加入普通的醇酸树脂中而使后者也具有触变性。
其加入量可以为后者的l0％～100％。
使用膨润土类型的触变剂时，加入量则要低得多，一般不超过配方总量的2%～3％。
触变剂加人量的多少可调节涂料触变性的强弱。
 　　⋯⋯
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