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内容概要

　　《选矿概论》系统地介绍了选矿相关的基本概念、基本原理、工艺过程，以及主要分选加工设备
的结构、特点、性能及应用范围。
内容包括破碎筛分、磨矿分级、重选、浮选、磁选、电选、化学及微生物选矿、选后产品处理、选矿
技术检查等，列举了多种典型金属、非金属矿物的分选工艺实例，内容丰富，实用性强。
　　本书可作为资源工程、冶金工程等专业的本科教学用书，也可供矿物加工、冶金、化工、环境等
专业领域工程技术人员参考。
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章节摘录

版权页：插图：（3）弯曲折断破碎夹在工作面间的物料如受集中力作用的简支梁或多支梁，物料则
主要受弯曲应力而折断，但在工作面接触处受劈裂作用，如图2-1（c）所示。
（4）冲击破碎冲击破碎包括高速运动的破碎体对被破碎物料的冲击和高速运动的物料向固定壁的冲
击以及运动物料的相互冲击，如图2-1（d）所示。
冲击破碎主要以动载荷进行破碎，效果比静载荷好。
破碎机工作时，物料受到足够大的瞬时冲击，如果动载荷超过疲劳极限即破碎。
反复冲击物料可减少破碎时需要的应力。
因此，高频冲击破碎功耗低，破碎比高，过粉碎少。
（5）研磨破碎研磨，包括研磨介质对物料的磨碎和物料之间的相互摩擦作用，见图2-1（e）。
工作面与物料表面之间或物料表面间存在相对运动，物料受研磨产生剪切变形，当物料受到的剪应力
达到抗剪强度极限时而破碎。
振动磨、搅拌磨以及球磨机的细磨等都以此为主要作用方式。

Page 4



第一图书网, tushu007.com
<<选矿概论>>

编辑推荐

《选矿概论》由化学工业出版社出版。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<选矿概论>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


