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内容概要

　　本书主要介绍了水泥熟料煅烧过程中熟料的物理化学变化和熔体性能、烟气温度与成分对耐火材
料产生的热应力、化学侵蚀、机械应力等损毁情况，详细介绍了新型干法窑系统所用耐火材料的种类
、性能、生产应用以及减缓或防止损毁状况的技术措施，尤其针对目前大量使用工业废弃物、城市垃
圾对耐火材料产生的影响及对策进行了阐述，对实际生产具有很高的指导价值。

　　本书可供从事水泥生产和耐火材料工作的设计、科研、生产技术人员阅读，也可作为大专院校相
关专业师生的参考材料。

　　读者对象:
本书可供从事水泥生产和耐火材料工作的设计、科研、生产技术人员阅读，也可作为大专院校相关专
业师生的参考材料。
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