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内容概要

《天然高分子改性吸附剂》共6章，主要介绍了天然高分子改性吸附剂研究开发的概况以及在水处理
中的应用、改性纤维素类吸附剂、改性淀粉类吸附剂、改性甲壳素/壳聚糖类吸附剂、改性木质素类吸
附剂，以及其他高分子天然改性吸附剂等内容，具有较强的技术性、实用性和参考价值。

《天然高分子改性吸附剂》可供从事水处理药剂与水处理技术的工程技术人员、科研人员，以及生物
工程、化学工程等领域的科研人员和管理人员阅读，还可供高等学校相关专业师生参考。
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