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内容概要

由万里强编著的《酚醛树脂及其应用》重点介绍了酚醛树脂及其制品的生产、加工技术及其在相关领
域中的应用。
主要内容可分为三部分。
第一部分，在简述酚醛树脂的发展之后，比较详细地介绍了酚醛树脂化学、合成及生产，结合酚醛树
脂的结构与性能，侧重阐述酚醛树脂的改性及其应用。
第二部分，重点介绍酚醛树脂的后加工技术及各方面的应用，涉及酚醛泡沫塑料、涂料、胶黏剂、油
墨及其应用、苯并?嗪树脂及其材料与应用、酚醛树脂复合材料加工技术、酚醛树脂复合材料的制备与
应用，包括酚醛模塑料、酚醛层压材料和酚醛树脂木材复合材料以及特种功能酚醛树脂复合材料的制
备与应用。
第三部分，在介绍酚醛树脂的生产和使用的安全与防护内容后，对酚醛树脂的发展与展望做了讨论。
书后还附上酚醛树脂的原材料、国内外主要酚醛树脂生产厂家及其相关产品、有关酚醛树脂及其材料
的测试标准和酚醛树脂有关的出版物，便于读者参考。

《酚醛树脂及其应用》内容系统全面，提供许多实用数据，包括应用实例、产品特性、参考文献，可
供从事酚醛树脂及其制品的生产、加工、制造等生产企业或公司的管理和技术人员参考，也可供科研
院所从事与酚醛树脂相关的科研人员和树脂基复合材料教学人员参考。
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编辑推荐

《酚醛树脂及其应用》编辑推荐：酚醛树脂作为三大合成热固性树脂之一，经历了100多年的历史，至
今已广泛用作模塑料、胶黏剂、涂料、泡沫塑料、油墨等，虽然用量不及不饱和聚酯树脂和环氧树脂
，但已在国防军工及建筑、交通、化学工业等各领域发挥重要的作用，不仅以树脂形式，而且以复合
材料形式应用。
作者在《酚醛树脂及其应用》2003年版本的基础上，收集和参阅了近年来国内外酚醛树脂方面的专著
、文献资料，编写了本书。
在介绍酚醛树脂的反应基本理论之后，本书适当介绍酚醛树脂结构与性能，重点叙述酚醛树脂的制备
及其改性、酚醛树脂的后加工技术及各方面的应用，最后对酚醛树脂的发展与展望做了讨论。
由万里强编著的《酚醛树脂及其应用》内容全面，并尽量提供实用数据，包括应用实例、产品‘特性
、参考文献，以供从事酚醛树脂行业的工作人员、科研人员、教学人员参考。
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