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前言

近年来，随着冶金工业现代化水平不断提高，我国钢铁生产实现了持续、快速、健康发展，新技术、
新工艺不断出现，钢产量已连续数年位居世界首位，钢铁企业更是迫切需要大批钢铁冶金专业技术应
用型人才。
为了更好地适应冶金行业的发展、满足高等职业教育的发展和冶金企业生产一线技术工人的知识技能
培训，编者根据高职高专冶金技术专业的教学要求，在总结近几年的教学经验，并与生产一线的技术
专家一起，在对行业专家、毕业生工作岗位调研的基础上，根据冶金企业的生产实际和岗位的技能要
求，同时参照冶金行业职业技能标准和职业技能鉴定规范，在校本教材的基础上，参考了大量有关炼
钢方面的文献及有关人员提供的资料与经验，编写了本书。
本书由转炉炼钢生产车间概况入手，介绍了转炉炼钢的基础知识，融转炉炼钢原料、原理、工艺、设
备、操作为一体，继而分别介绍了转炉炼钢耐火材料、氧气转炉炼钢法、转炉钢种冶炼要点、安全生
产与事故处理、转炉炼钢环境保护。
强调由浅到深、由易到难、循序渐进，有利于对转炉炼钢知识和生产技能的熟练掌握。
本书力求紧密结合现场实践，注意学以致用，体现以岗位技能为目标的特点。
在内容安排上尽可能引入新知识、新技术等内容，在叙述和表达方式上力求做到深入浅出，通俗易懂
，能使读者触类旁通。
本书由河北工业职业技术学院李建朝、齐素慈任主编，参加编写的有河北工业职业技术学院李秀敏、
黄伟青，河北敬业集团李玉杰、吴文朝、孙彩霞，河北联合大学宋卓斐、河北冶金科技股份有限公司
樊满仓，邯郸钢铁公司关会远、程治桦，新兴铸管股份有限公司段海彪、葛运举。
河北工业职业技术学院时彦林老师审阅了全书，提出了许多宝贵的意见，在此谨致谢意。
由于编者水平有限，编写时间仓促，而且转炉炼钢技术发展迅速，书中不足之处，诚请读者批评指正
。
编者2011年7月
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内容概要

　　本书系依据作者多年的教学经验，在深入现场进行广泛调研和参阅大量文献资料的基础上编写的
。
主要内容包括：转炉炼钢生产概况；转炉炼钢基础知识；转炉炼钢生产原材料；转炉炼钢工艺设备与
操作；耐火材料与转炉炉衬；氧气转炉炼钢方法；转炉钢种的冶炼要点；安全生产与事故处理；转炉
炼钢的环境保护。

　　本书可作为高职高专冶金技术专业课程教材，也可供冶金技术人员、企业工人提高专业知识的参
考，同时也可作为从事炼钢生产的工人技术培训教材。
本书由河北工业职业技术学院李建朝、齐素慈任主编。
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编辑推荐

《转炉炼钢生产》为高职高专“十二五”规划教材,冶金技术类系列教材之一。
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