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内容概要

　　 《新型外保温涂层技术与应用》全面阐述了建筑外保温涂层和涂装新工艺新技术的研究、开发和
应用。

　　
本书共分为八章，介绍了外墙外保温设计，外墙外保温施工方案，外墙外保温材料，外墙外保温技术
，外墙保温涂料与涂装及施工方法，外墙外保温系统问题疵病分析，外墙外保温施工工艺与质量控制
。

　　
全书内容翔实、通俗易懂、实用性强，专业应用实例较多，希望能获得读者喜爱。
是一本十分有价值的“建筑外保温涂层技术”与“建筑节能减排”、“新型建筑涂料与涂装新工艺新
技术”的研究、开发和应用的实用著作。

　　
《新型外保温涂层技术与应用》除了适于从事外墙外保温一线及生产、涂装、检测和管理的工程技术
人员阅读外；也适合建筑涂料、材料、设计；涂装工艺及设备领域的科研、开发、生产、应用和相关
管理人员与建筑相关专业的师生和研究人员参考。
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三、 施工要点
第十节 外墙保温板与胶粉聚苯颗粒施工工艺与质量控制
一、 聚苯板保温系统施工要点与质量控制
二、 胶粉聚苯颗粒保温层施工与质量控制
三、 胶粉聚苯颗粒保温层施工流程与质量控制
四、 胶粉聚苯颗粒保温层施工工艺与质量控制
参考文献
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章节摘录

　　一、围护结构的定义 围护结构是构成建筑空间，抵御环境不利影响的构件（也包括某些配件）。
根据在建筑物中的位置，围护结构分为外围护结构和内围护结构。
外围护结构包括外墙、屋顶、侧窗、外门等，用以抵御风雨、温度变化、太阳辐射等，应具有保温、
隔热、隔声、防水、防潮、耐火、耐久等性能。
内围护结构如隔墙、楼板和内门窗等，起分隔室内空间的作用，应具有隔声、隔视线以及某些特殊要
求的性能。
围护结构通常是指外墙和屋顶等外围护结构。
二、外围护结构的性能 （1）保温 在寒冷地区，保温对房屋的使用质量和能源消耗关系密切。
围护结构在冬季应具有保持室内热量，减少热损失的能力。
其保温性能用热阻和热稳定性来衡量。
保温措施有：增加墙厚；利用保温性能好的材料；设置封闭的空气间层等。
（2）隔热 围护结构在夏季应具有抵抗室外热作用的能力。
在太阳辐射热和室外高温作用下，围护结构内表面如能保持适应生活需要的温度，则表明隔热性能良
好；反之，则表明隔热性能不良。
提高围护结构隔热性能的措施有：设隔热层，加大热阻；采用通风间层构造；外表面采用对太阳辐射
热反射率高的材料等。
（3）隔声 围护结构对空气声和撞击声的隔绝能力。
墙和门窗等构件以隔绝空气声为主；楼板以隔绝撞击声为主（见建筑物隔声）。
（4）防水防潮 对于处在不同部位的构件，在防水防潮性能上有不同的要求。
屋顶应具有可靠的防水性能，即屋面材料的吸水性要小而抗渗性要高。
外墙应具有防潮性能，潮湿的墙体会恶化室内环境，降低保温性能和损坏建筑材料。
外墙受潮的原因有：①雨水通过毛细管作用或风压作用向墙内渗透；②地下毛细水或地下潮气上升到
墙体内；③墙内水蒸气在冬季形成的凝结水等。
为避免墙身受潮，应采用密实的材料作外饰面；设置墙基防潮层以及在适当部位设隔气层。
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