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内容概要

　　本书是腐蚀防护领域介绍缓蚀剂制备方法、具体应用及评价手段的专著。
本书系统地介绍了缓蚀剂的作用原理、分类、合成方法、应用实例及评价手段，并对缓蚀剂的发展进
行了展望。
着重介绍了近年来新的高效缓蚀剂的合成与应用，以及缓蚀剂新的研究手段，同时在附录中列出了几
种缓蚀剂的行业评价标准。
本书内容新颖，技术含量高，适用性强，可供广大从事腐蚀防护的技术人员阅读，也可作为高等院校
相关专业师生的参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   目前国内酸化缓蚀剂的主要类型有：醛、酮、胺缩合物；咪唑啉衍生物；吡啶、喹
啉季铵盐；杂多胺；复合添加增效剂，如甲醛、炔醇等；高分子聚合物。
其中，以醛、酮、胺缩合物和吡啶、喹啉季铵盐为主要组成制备的缓蚀剂及其复配物在生产中应用较
多。
 2.1.1 曼尼希碱型酸化缓蚀剂 曼尼希碱（Mannich base）是指甲醛、胺与含有活泼氢原子的化合物的缩
合反应产物。
曼尼希碱作为缓蚀剂效果较好、发展前景乐观，尤其是其在油田酸化作业中作为高温浓盐酸的缓蚀剂
而备受重视。
 曼尼希碱的合成方法为：在装有搅拌器、回流冷凝管和温度计的三口烧瓶中加入一定量的甲醛（甲醛
水溶液、多聚甲醛或能释放出甲醛的化合物）、含活性氢原子的酮（环己酮或苯乙酮等）、有机胺（
环己胺或苯胺等），加入一定量的醇为溶剂，加少量酸（盐酸或乙酸）为催化剂调节pH值，加热，在
回流温度下反应生成红棕色的曼尼希碱。
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编辑推荐

《缓蚀剂开发与应用》内容新颖，技术含量高，适用性强，可供广大从事腐蚀防护的技术人员阅读，
也可作为高等院校相关专业师生的参考书。
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