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内容概要

　　本书从无机非金属材料发展特点、材料类人才培养、材料产业状况以及人才需求等方面探讨无机
非金属材料实验的重要性和物性测试的关键作用。
在第一章阐述“实验误差”、“数据处理”的基础知识，旨在满足实验中的需要。
第二章、第三章在介绍粉体取样、粉体特性的基础上编写了17个粉体基本性质的实验。
第四章至第九章分别编写无机非金属材料的力学性能、热学性能、光学性能、电学性能、磁学性能以
及相关的主题实验（内含60个单项实验项目）。
为了适应材料的结构与性能的关系研究，本书在第十章特精选了与材料结构分析相关的现代测试实验
项目。
本书适用于大专院校材料专业的研究生、本科生、高职生，从事无机非金属材料研究工作及相关专业
的教学、科研、设计、生产和应用的人员。
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书籍目录

第一章　测量误差及数据处理
第一节　误差
第二节　测量误差的分类
第三节　系统误差的消除方法
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第四节　粉体的光学性能
第五节　粉体水分散体系性质
第六节　粉体表面性能
第七节　无机粉体材料的物理性能实验
实验一粉体材料在105℃挥发物的测定
实验二粉体样品相对密度的测定——比重瓶法
实验三粉体材料装填体积和表观密度测定
实验四筛余量测定——湿法手工操作
实验五重力沉降天平法测定碳酸钙粒度分布
实验六钛白粉粒度分布测定——离心式光透射法
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第三节　无机非金属材料的一般力学和热学性能实验
实验十九弹性模量、切变模量和泊松比的测定
实验二十无机非金属材料弯曲强度的测定
实验二十一无机非金属材料断裂韧性的测试
实验二十二无机非金属耐火材料常温耐压强度的测定
实验二十三无机非金属耐火材料常温抗折强度的测定
实验二十四无机非金属耐火材料高温抗折强度的测定
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实验三十三重烧线变化的测定
实验三十四陶瓷热稳定性的测定
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实验三十八材料折射率的测定——阿贝折射仪法
实验三十九材料光泽度的测定
第六章　无机非金属材料电学性能
实验四十材料绝缘电阻的测定
实验四十一材料导电性能及其阻温特性的测定
实验四十二材料介电性能的测定
实验四十三正温度系数（PTC）半导体陶瓷阻温特性曲线的测量
第七章　无机非金属材料磁学性能
实验四十四材料磁化率的测定
实验四十五磁化率的测定
实验四十六铁磁材料的静态磁化曲线的测定
第八章　黏土矿物性能测定
第一节　分散及胶体性能
第二节　吸附性能
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实验五十三悬浮液黏度浓度的测定
实验五十四膨润土胶质价的测定
实验五十五吸水率的测定法
实验五十六造浆率及泥浆失水量的测定
实验五十七泥浆可塑性的测定
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第三节　气相法研究固相反应
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第五节　X射线衍射分析
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附录四WSD?Ⅲ型全自动光电积分式白度仪
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编辑推荐

陈泉水、郑举功、任广元编著的《无机非金属材料物性测试》共分为九章：第一章介绍了材料实验误
差及数据处理，第二章介绍了粉体样品取样的基础知识，第三章详细讲解了无机粉体材料的物理性质
并配置了18个相关实验，第四章阐述了无机非金属材料的一般力学和热学性质，并安排了典型代表性
试验项目，第五章、第六章、第七章分别编写了无机非金属材料的光学、电学、磁学实验，第八章介
绍了黏土矿物的一般属性以及相关实验，第九章分述了无机非金属材料现代测试各种方法以及相关实
验。
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