
第一图书网, tushu007.com
<<碳钢、低合金钢铸件生产及应用实�>>

图书基本信息

书名：<<碳钢、低合金钢铸件生产及应用实例>>

13位ISBN编号：9787122155351

10位ISBN编号：7122155358

出版时间：2013-1

出版时间：童军、邓宏运、章舟、 张广贺 化学工业出版社  (2013-01出版)

作者：童军，邓宏运，章舟 等 著

页数：190

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<碳钢、低合金钢铸件生产及应用实�>>

内容概要

　　《碳钢、低合金钢铸件生产及应用实例》全面介绍了碳钢、低合金钢的组织、性能特点和铸件生
产各环节要求以及典型应用实例。
尤其是书中结合作者多年来的生产实践，详细阐述了碳钢、低合金钢电弧炉熔炼、感应电炉熔炼的技
术规范和质量控制措施，列举大量生产应用实例，说明了碳钢、低合金钢铸件热处理和铸件生产的注
意事项和设计技巧。
内容紧密结合碳钢、低合金钢生产实践，有助于读者全面学习碳钢、低合金钢铸件生产工艺知识，提
高解决实际问题的能力。
　　《碳钢、低合金钢铸件生产及应用实例》可供铸造领域技术人员阅读，也可供铸造相关专业师生
参考。
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编辑推荐

《碳钢低合金钢铸件生产及应用实例》由童军、邓宏运、章舟、张广贺编著，本书全面介绍了碳钢、
低合金钢的组织、性能特点和铸件生产各环节要求以及典型应用实例。
尤其是书中结合作者多年来的生产实践，详细阐述了碳钢、低合金钢电弧炉熔炼、感应电炉熔炼的技
术规范和质量控制措施，列举大量生产应用实例，说明了碳钢、低合金钢铸件热处理和铸件生产的注
意事项和设计技巧。
内容紧密结合碳钢、低合金钢生产实践，有助于读者全面学习碳钢、低合金钢铸件生产工艺知识，提
高解决实际问题的能力。
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