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内容概要

　　《镁冶金分析》根据多年的科研和分析工作实践而编写,全面系统地介绍了镁冶金过程中主要原料
、精炼剂和覆盖剂、原生镁锭、镁合金和高纯镁的化学分析方法。
所选择方法都是日常分析检测中采用的，编排方式与操作规程一致，增加了分析方法说明，具有很高
的实用价值。
　　《镁冶金分析》可作为从事分析化学研究的科技工作者、分析测试部门的检测人员阅读，也可以
供大专院校相关专业人员参考。
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编辑推荐

我国是镁资源大国，储量居世界首位，我国镁冶金工业已有50多年的历史，20世纪90年代随着市场需
求的快速增长，我国镁冶金工业得到了突飞猛进的发展。
    《镁冶金分析》根据多年的科研和分析工作实践，参考有关国家标准分析方法，并广泛吸收了有关
单位的宝贵经验编写而成。
本书共分十七章。
     《镁冶金分析》由孟福海、张树朝主编，参加编写的人员有褚丙武、石磊、李跃平、张英。
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